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Monteiro, Ribas - Indústrias, SA

Ficha Técnica 

Date: 

10N -50

DIN 53 505 DIN 53 479 DIN 53 516
EN 12770

DIN 53 504
ISO 22654

DIN 53 504 
ISO 22654

ISO 20872 BS 5 131: 1.1.2

<300 / <700 ≥2,9 ≥ 200 ≥1.7 < 6

<300 / <650 ≥2,9 ≥ 300 ≥1.7 N/a

ISO 20873

       %

< 6

N/a  

 


